	序号
	企业名称
	所在地
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期（批号）
	抽查结果
	主要不合格项目
	承检机构

	1
	鹿泉市同阁水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	卧佛山
	P.S.A32.5
	2011-04-09/C110409
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	2
	鹿泉市鹿鑫水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	鹿通
	P.S.A32.5
	2011-03-28/C4016
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	3
	武安市延桥水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	建魁
	P.S.A32.5
	2011-03-26/0326
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	4
	武安市延恒水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	武盾
	P.S.A32.5
	2011-04-06/0406
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	5
	鹿泉市长缘水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	路恒
	P.S.A32.5
	2011-04-12/2537
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	6
	鹿泉市超镪水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	正镪
	P.S.B32.5
	2011-04-08/C3013
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	7
	鹿泉市宏达建材有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	民宏
	P.S.A32.5
	2011-04-12/4038
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	8
	邯郸市粟山水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	鼓洺
	P.S.A32.5
	2011-04-05/0405
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	9
	武安市常胜水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	登岩
	P.S.B32.5
	2011-04-08/041017
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	10
	邯郸市七星山水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	七生山
	P.S.B32.5
	2011-03-28/100328
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	11
	武安市红旗水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	广合
	P.S.A32.5
	2011-04-02/0402B0602
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	12
	武安市华冶水泥有限责任公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	邯武牌
	P.S.A32.5
	2011-04-11/P.S.A-3045
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	13
	武安市昌兴水泥制造有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	昌兴
	P.S.A32.5
	2011-04-07/11409225
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	14
	武安市第三水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	鼓云
	P.S.A32.5
	2011-04-06/2060406
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	15
	鹿泉市汇源建材有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	坚盾
	P.S.A32.5
	2011-04-03/C4021
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	16
	鹿泉市恒通建材有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	寅盛
	P.S.A32.5
	2011-04-08/4064
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	17
	鹿泉市东建水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	东建
	P.S.A32.5
	2011-04-06/064
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	18
	鹿泉市东达建材厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	东建
	P.S.A32.5
	2011-03-24/D175
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	19
	鹿泉市巨牛建材厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	兴狮
	P.S.A32.5
	2011-04-10/3026
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	20
	石家庄强力水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	天庄
	P.S.A32.5
	2011-04-09/D063
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	21
	石家庄市三凤水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	三凤
	P.S.B32.5
	2011-04-12/C026
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	22
	灵寿县水泥四厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	威顺
	P.S.A32.5
	2011-04-07/C033
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	23
	石家庄市建华水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	铁塔建华
	P.S.A32.5
	2011-04-01/038
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	24
	石家庄市云山水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	钻石
	P.S.A32.5
	2011-04-05/C004
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	25
	石家庄市隆达建材厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	冀隆
	P.S.A32.5
	2011-04-03/036
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	26
	灵寿县燕峰水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	燕峰牌
	P.S.A32.5
	2011-04-08/A086
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	27
	河北天腾建材有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	天腾
	P.S.B32.5
	2011-04-07/4029
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	28
	唐山燕东集团华城水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	华城
	P.S.A32.5
	2011-04-15/C-040
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	29
	唐山市丰南区利强水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	强强
	P.S.B32.5
	2011-04-16/20110420
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	30
	唐山市丰南区城北水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	强兴
	P.S.B32.5
	2011-04-18/0408
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	31
	唐山市第一水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	霸王
	P.S.B32.5
	2011-04-15/K110420
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	32
	唐山市开平区唐东水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	宏日
	P.S.B32.5
	2011-04-16/B-041
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	33
	河北省唐山华宇水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	鑫元
	P.S.A32.5
	2011-04-16/044
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	34
	唐山市丰润区冀龙水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	乔润
	P.S.A32.5
	2011-04-10/10405
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	35
	唐山市丰润区京丰水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	宝鹰
	P.S.A32.5
	2011-04-17/A-0048
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	36
	唐山宇锋水泥有限责任公司
	河北省
	普通硅酸盐水泥
	宇峰
	P.O42.5
	2011-04-15/C1-018
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	37
	唐山鸿顺建材有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	奥功
	P.S.A32.5
	2011-04-10/A019
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	38
	三河市新集第一水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	京奥
	P.S.B32.5
	B18
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	39
	三河市长城水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	忠华
	P.S.B32.5
	2011-04-11/R0416
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	40
	三河市华星水泥有限公司
	河北省
	复合硅酸盐水泥
	华星
	P.C32.5
	2011-04-19/C25
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	41
	三河市勇胜水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	帅
	P.S.B32.5
	2011-04-15/D40415
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	42
	三河市福成隆泰水泥有限公司
	河北省
	普通硅酸盐水泥
	固岩
	P.O42.5
	P016
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	43
	三河灵山水泥有限责任公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	灵山
	P.S.B32.5
	2011-04-15/098
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	44
	三河市京津水泥有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	松虎
	P.S.B32.5
	2011-04-14/K110407
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	45
	三河市兴业建材有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	盾兴
	P.S.B32.5
	2011-04-15/C11-16
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	46
	三河市残联吉强水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	吉强
	P.S.B32.5
	2011-04-07/PD013
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	47
	三河市东方水泥有限公司
	河北省
	普通硅酸盐水泥
	奥援
	P.O42.5
	2011-04-10/H0402
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	48
	三河市三星水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	冀星
	P.S.A32.5
	2011-04-01/A018
	合格
	　
	河北省产品质量监督检验院

	49
	朔州市新时代混凝土有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	新
	P.O 42.5
	C011
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	50
	太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	狮头
	P.S.A 32.5
	342
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	51
	大同市永和新荣水泥有限责任公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	新龙
	P.O 42.5
	046
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	52
	怀仁宏丰建材有限责任公司
	山西省
	复合硅酸盐水泥
	拓厦
	P.C 32.5
	C63
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	53
	太原金圆水泥有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	金圆
	P.S.A 32.5
	S11039
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	54
	太原市广厦水泥有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	百城
	P.O 42.5
	POC1601
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	55
	太原北白水泥制造有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	北白
	P.S.A 32.5
	27
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所


	56
	代县宏威水泥有限责任公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	雁门
	P.S.A 32.5
	C022
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	57
	山西灵丘豪洋水泥有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	豪洋
	P.O 42.5
	N009
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	58
	山西石工水泥有限责任公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	石工
	P.O 42.5
	2011-4008
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	59
	广灵县精华化工有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	绿川
	P.O 42.5
	C30
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	60
	大同市南郊区兴旺水泥有限责任公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	永开
	P.S.A 32.5
	A042
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	61
	大同市浩海水泥有限责任公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	固厦
	P.S.A 32.5
	062
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	62
	大同冀东水泥有限责任公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	盾石
	P.O 42.5
	N04N10111
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	63
	大同七峰山水泥有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	七峰山
	P.O 42.5
	027
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	64
	大同市云中水泥有限责任公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	永开
	P.O 42.5
	7
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	65
	智海企业集团有限公司水泥粉磨站
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	智海
	P.S.A 32.5
	11S086
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	66
	晋中市洪鑫泰实业有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	寒桃
	P.O 42.5
	2011E-17
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	67
	山西大寨中策水泥有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	大寨
	P.S.A 32.5
	043
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	68
	华通路桥集团有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	华砼
	P.O 42.5
	CO-11-084
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	69
	山西南娄集团股份有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	南娄
	P.S.A 32.5
	A311042
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	70
	盂县世达建材有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	新秀
	P.S.A 32.5
	K3-1006
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	71
	山西双良水泥有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	双良
	P.S.A 32.5
	BS-15
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	72
	山西辽州水泥有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	辽州
	P.S.A 32.5
	066
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	73
	榆社县鑫裕水泥厂
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	鑫裕
	P.S.A 32.5
	S3010
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	74
	太原市广厦水泥有限公司金滩建筑材料厂
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥B
	百城
	P.S.B 32.5
	PS0999
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	75
	山西川东水泥有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	义居
	P.S.A 32.5
	B044
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	76
	山西省中盛新型建筑材料集团有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	中盛东坡
	P.S.A 32.5
	3D007
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	77
	中阳县桃园水泥有限责任公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	腾阳
	P.S.A 32.5
	X128
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	78
	山西中兴水泥有限责任公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	中兴
	P.S.A 32.5
	A016
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	79
	汾阳市贾家庄村特种水泥厂
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	恒鼎
	P.S.A 32.5
	C053
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	80
	山西亚美建筑工程材料有限责任公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	亚美
	P.O 42.5
	4012
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	81
	山西昌盛水泥有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	峪峰
	P.S.A 32.5
	2011-050
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	82
	交城县圣源建材有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	圣源
	P.S.A 32.5
	I0424
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	83
	山西吉港水泥有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	北峪口
	P.O 42.5
	SO4-0428
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	84
	山西五星水泥有限公司
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥B
	神颜
	P.S.B 32.5
	2011.3016
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	85
	山西省公路构件厂
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	道桥
	P.S.A 32.5
	086
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	86
	山西焦煤集团公司西山水泥厂
	山西省
	矿渣硅酸盐水泥A
	西山
	P.S.A 32.5
	C199
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	87
	太原狮头水泥股份有限公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	狮头
	P.O 42.5
	004
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	88
	智海企业集团有限公司榆次水泥分公司
	山西省
	普通硅酸盐水泥
	智海
	P.O 42.5
	P04024
	合格
	　
	山西省产品质量监督检验所

	89
	辽宁交通水泥有限责任公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	坚霸
	P.O 42.5
	2011-04-26/012
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	90
	辽宁山水工源水泥有限公司本溪水泥厂
	辽宁省
	矿渣硅酸盐水泥
	工源
	P.S.A 32.5
	2011-04-26/110
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	91
	辽宁山水工源水泥有限公司工源水泥厂
	辽宁省
	矿渣硅酸盐水泥
	工源
	P.S.A 32.5
	2011-04-23/30120
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	92
	抚顺水泥股份有限公司
	辽宁省
	复合硅酸盐水泥
	浑河
	P.C 32.5
	2011-04-26/PC3*2-129
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	93
	抚顺市金刚水泥有限公司
	辽宁省
	矿渣硅酸盐水泥
	万厦
	P.S.A 32.5
	2011-04-23/K306
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	94
	抚顺大伙房水泥有限责任公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	大伙房牌
	P.O 42.5
	2011-04-23/4S29
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	95
	沈阳冀东水泥有限公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	盾石
	P.O 42.5
	2011-04-27/N04N029
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	96
	辽宁辽东水泥集团诚信水泥有限公司
	辽宁省
	矿渣硅酸盐水泥
	洪成
	P.S.B 32.5
	2011-04-22/110
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	97
	辽阳市诚兴水泥制造有限公司
	辽宁省
	矿渣硅酸盐水泥
	诚兴
	P.S.A 32.5
	2011-04-26/C49
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	98
	辽宁恒威水泥集团有限公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	竣凯
	P.O 42.5
	2011-04-24/HPAS4041
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	99
	营口金地球水泥有限公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	金地球
	P.O 42.5
	2011-04-19/6022
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	100
	大连小野田水泥有限公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	华日
	P.O 42.5R
	2011-04-26/S411142
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	101
	大连水泥集团有限公司大连水泥厂
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	海鸥
	P.O 42.5
	2011-04-27/151
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	102
	大连金山水泥制造有限公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	金石滩
	P.O 42.5
	2011-04-23/175
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	103
	鞍山冀东水泥有限责任公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	盾石
	P.O 52.5
	2011-04-23/N05N10002
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	104
	辽阳千山水泥有限责任公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	千山
	P.O 52.5
	2011-04-25/2P0002
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	105
	辽阳天瑞水泥有限公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	天瑞
	P.O 42.5
	2011-04-28/S04028
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	106
	辽宁昌庆水泥有限公司
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	台泥水泥
	P.O 42.5
	2011-04-11/POD114003
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	107
	沈阳矿业有限责任公司建材总厂
	辽宁省
	普通硅酸盐水泥
	坚霸
	P.O 42.5
	2011-04-29/S012
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	108
	盘锦金山水泥有限公司
	辽宁省
	矿渣硅酸盐水泥
	翔远
	P.S.A 32.5
	2011-04-28/B65
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	109
	吉林省长春新兴水泥厂
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	欣业
	P.C 32.5
	2011-04-13/B074
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	110
	吉林省永固水泥有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	钰簏
	P.C 32.5
	2011-04-12/029
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	111
	榆树市宏元水泥有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	万厦
	P.C 32.5
	2011-04-12/073
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	112
	德惠市鑫雨水泥有限责任公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	饮马河
	P.C 32.5
	2011-04-10/24
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	113
	冀东水泥吉林有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	盾石
	P.C 32.5
	2011-04-11/N4-34
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	114
	亚泰集团通化水泥股份有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	山泉
	P.C 32.5
	2011-04-10/PC8
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	115
	通化天力水泥制造有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	洞涛
	P.C 32.5
	2011-04-03/p.c005
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	116
	通化市三为企业有限责任公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	三为
	P.C 32.5
	2011-04-10/F011
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	117
	柳河佳晟水泥建材制造有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	吉柳
	P.C 32.5
	2011-04-10/PC010
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	118
	吉林省梅河口红梅水泥厂
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	凯能
	P.C 32.5
	2011-04-10/C30
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	119
	梅河口贵成水泥制造有限责任公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	山泉
	P.C 32.5
	2011-04-06/P.C45
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	120
	辽源渭津金刚水泥有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	万厦
	P.C 32.5
	2011-04-06/C049
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	121
	辽源市金刚水泥厂
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	万厦
	P.C 32.5
	2011-04-06/P038
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	122
	四平天信水泥有限责任公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	实佳
	P.C 32.5
	2011-04-06/C178
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	123
	四平红嘴水泥有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	红嘴
	P.C 32.5
	2011-04-08/PC1040B
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	124
	吉林省天意水泥集团有限责任公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	实佳
	P.C 32.5
	2011-04-08/FA045
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	125
	吉林省天鑫水泥有限责任公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	顶山
	P.C 32.5
	2011-04-08/A132
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	126
	公主岭市岭城水泥制品厂
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	岭城
	P.C 32.5
	2011-03-22/A2011-2
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	127
	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
	吉林省
	普通硅酸盐水泥
	鼎鹿
	P.O 42.5
	2011-04-07/BD010
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	128
	长春市四通水泥有限公司
	吉林省
	复合硅酸盐水泥
	万厦
	P.C 32.5
	2011-04-07/D-027
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	129
	佳木斯北方水泥有限公司东风分公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	福庆
	P.C 32.5
	2011-04-22/CJ129
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	130
	鹤岗北方水泥有限公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	福庆
	P.C 32.5
	2011-04-22/CH063
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	131
	佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司
	黑龙江省
	普通硅酸盐水泥
	福庆
	P.O 42.5
	2011-04-22/E-036
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	132
	黑龙江省兴隆水泥有限公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	北大荒
	P.C 32.5
	2011-04-22/C113
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	133
	双鸭山新时代水泥有限责任公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	安邦河
	P.C 32.5
	2011-04-19/P.C194
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	134
	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
	黑龙江省
	普通硅酸盐水泥
	天鹅
	P.O 42.5
	2011-04-21/ZXB2011051
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	135
	哈尔滨市华夏水泥厂
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	奇山
	P.C 32.5
	2011-04-23/B-0403
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	136
	黑龙江岁宝热电有限公司水泥厂
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	阿热
	P.C 32.5
	2011-04-22/S131
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	137
	哈尔滨金山实业集团有限公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	金莺
	P.C 32.5
	2011-04-20/S068
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	138
	哈尔滨三岭水泥有限公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	三岭
	P.C 32.5
	2011-04-21/S3PC-046
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	139
	哈尔滨钢飞水泥有限责任公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	钢飞
	P.C 32.5
	2011-04-21/2068073
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	140
	黑龙江省华达水泥有限公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	万厦
	P.C 32.5
	2011-04-21/W025
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	141
	哈尔滨三发新型节能建材有限责任公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	兰根
	P.C 32.5
	2011-04-20/S025
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	142
	黑龙江北疆集团股份有限公司铁东水泥厂
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	北疆
	P.C 32.5
	2011-02-27/P.C2014
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	143
	黑龙江北疆集团股份有限公司齐齐哈尔水泥厂
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	北疆
	P.C 32.5
	2011-03-02/PC014
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	144
	黑龙江北疆集团龙江水泥有限公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	北疆
	P.C 32.5
	2011-04-15/PC133
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	145
	黑龙江北疆集团讷河水泥有限公司
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	北疆
	P.C 32.5
	2011-04-03/PC-3127
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	146
	黑龙江北疆集团股份有限公司依安水泥厂
	黑龙江省
	复合硅酸盐水泥
	北疆
	P.C 32.5
	2011-04-20/PC131
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	147
	大庆鸿庆水泥有限公司
	黑龙江省
	普通硅酸盐水泥
	鸿庆
	P.O 42.5
	2011-04-26/4S-023
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	148
	亚泰集团安达水泥有限公司
	黑龙江省
	普通硅酸盐水泥
	天鹅
	P.O 42.5
	2011-04-26/DS016
	合格
	　
	国家建筑装修材料质量安全监督检验中心（辽宁）

	149
	山东奎山水泥有限责任公司
	山东省
	复合硅酸盐水泥
	云海
	P.C32.5
	2011-04-19/r-060
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	150
	山东淄博锦宏水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	柳泉
	P.O42.5
	2011-04-21/11E-054
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	151
	淄博宝鼎水泥建材有限公司
	山东省
	复合硅酸盐水泥
	马公山
	P.C32.5R
	2011-04-17/2048
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	152
	山东山铝水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	山铝
	P.O42.5R
	2011-04-19/MC-17
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	153
	淄博崇正水泥有限责任公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	建设
	P.O42.5
	2011-04-19/11 N095
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	154
	淄博鲁中建材水泥厂有限公司
	山东省
	复合硅酸盐水泥
	鲁宝
	P.C32.5R
	2011-04-20/A2-112
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	155
	淄博市淄川区宝山水泥厂
	山东省
	复合硅酸盐水泥
	建磊
	P.C32.5
	2011-04-19/B-148
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	156
	鲁南中联水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	CUCC
	P.O42.5
	2011-04-26/SP4-020
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	157
	泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	泉头
	P.O42.5
	2011-04-25/K1 087
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	158
	葡诚（山东）水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	蒲诚
	P.O42.5
	2011-04-24/IC4012
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	159
	枣庄中联水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	CUCC
	P.O42.5
	2011-04-25/SP4-137
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	160
	枣庄山水水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	山水东岳
	P.O42.5
	2011-04-26/11SB4136
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	161
	山东水泥厂有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	山水东岳
	P.O42.5
	2011-04-27/C9107
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	162
	临沂中联水泥有限公司
	山东省
	复合硅酸盐水泥
	CUCC
	P.C32.5
	2011-04-24/B1-082
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	163
	济南世纪创新水泥有限公司
	山东省
	复合硅酸盐水泥
	山水东岳
	P.C32.5
	2011-04-27/m4096
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	164
	蓬莱蔚阳水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	蔚阳山
	P.O42.5R
	2011-04-21/B94
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	165
	沂州集团有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	沂州
	P.O42.5R
	2011-04-20/C145
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	166
	山东山水水泥集团有限公司青岛分公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	山水东岳
	P.O42.5R
	2011-04-22/S111062
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	167
	临沂沂东中联水泥有限公司
	山东省
	复合硅酸盐水泥
	CUCC
	P.C32.5
	2011-04-23/P.C-122
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	168
	山东金湖水泥有限公司
	山东省
	复合硅酸盐水泥
	金湖
	P.C32.5
	2011-04-22/C0235
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	169
	龙口市泛林水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	丛林
	P.O42.5R
	2011-04-17/AF-099
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	170
	烟台山水水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	山水东岳
	P.O42.5
	2011-04-21/POS4-2011-037
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	171
	青岛中联水泥有限公司
	山东省
	普通硅酸盐水泥
	CUCC
	P.O42.5
	2011-04-23/SP4-072
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	172
	湖北世纪新峰雷山水泥有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	雷山
	P.O42.5
	2011-04-15/E8-241
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	173
	华新水泥（武穴）有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	堡垒
	P.O42.5
	2011-04-12/PO-20110152
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	174
	华新水泥（阳新）有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	堡垒
	P.O42.5
	2011-04-13/P.O-0287
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	175
	黄冈亚东水泥有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	洋房
	P.O42.5
	2011-04-12/PO41104014
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	176
	湖北华祥水泥有限公司
	湖北省
	矿渣硅酸盐水泥
	华祥
	P.S.A32.5
	2011-04-14/PSA3041
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	177
	武穴市兰丰水泥有限公司
	湖北省
	复合硅酸盐水泥
	兰丰
	P.C32.5
	2011-04-10/PS20110410
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	178
	武汉鑫缘绿色冶金渣技术开发有限公司
	湖北省
	矿渣硅酸盐水泥
	鑫缘
	P.S.A32.5
	2011-04-15/S3B11008
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	179
	华新水泥股份有限公司黄石分公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	堡垒
	P.O42.5
	2011-04-12/QSPO42.5-20110170
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	180
	黄石成美建材有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	神马
	P.O42.5
	2011-04-13/PO4039
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	181
	大冶尖峰水泥有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	尖峰
	P.O42.5
	2011-04-14/S4-107
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	182
	武汉武钢华新水泥有限责任公司
	湖北省
	矿渣硅酸盐水泥
	堡垒
	P.S.A32.5
	2011-04-15/2011041120014
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	183
	湖北白兆山水泥有限公司
	湖北省
	复合硅酸盐水泥
	白兆山
	P.C32.5
	2011-04-16/PC30442
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	184
	宜昌花林水泥有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	花林
	P.O42.5
	2011-04-17/D213
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	185
	葛洲坝兴山水泥有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	三峡
	P.O42.5
	2011-04-22/PO3110419#03
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	186
	华新水泥（长阳）有限公司
	湖北省
	复合硅酸盐水泥
	堡垒
	P.C32.5
	2011-04-19/BZPC32.5-2011041920106
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	187
	葛洲坝当阳水泥有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	三峡
	P.O42.5
	2011-04-18/PO6110418#04
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	188
	宜都市宜兰水泥有限责任公司
	湖北省
	复合硅酸盐水泥
	清江桥
	P.C32.5
	2011-04-19/PC073
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	189
	应城市吉港水泥有限公司
	湖北省
	复合硅酸盐水泥
	蒲阳
	P.C32.5
	2011-04-16/427
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	190
	宜昌弘洋水泥有限公司
	湖北省
	复合硅酸盐水泥
	弘洋
	P.C32.5
	2011-04-18/PC02718
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	191
	湖北钟厦水泥股份有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	钟厦
	P.O42.5
	2011-04-16/K5-201104160
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	192
	来凤县金凤建材工业有限责任公司
	湖北省
	复合硅酸盐水泥
	金凤
	P.C32.5
	2011-04-20/A189
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	193
	湖北京兰水泥集团有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	京兰
	P.O42.5
	2011-04-17/P.O-009-B
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	194
	湖北京兰集团云梦永兴水泥有限公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	京兰
	P.O42.5
	2011-04-16/4S-403
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	195
	恩施州腾龙水泥有限责任公司
	湖北省
	普通硅酸盐水泥
	连珠
	P.O42.5
	2011-04-13/P.O42.5-2011-005
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	196
	华新水泥（恩施）有限公司
	湖北省
	复合硅酸盐水泥
	堡垒
	P.C32.5
	2011-04-21/BZ-P.C32.5-20110094
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	197
	株洲市荷花石灰水泥厂
	湖南省
	复合硅酸盐水泥
	长石
	P.C32.5
	2011-04-15/029#
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	198
	株化集团诚信有限公司石峰水泥分公司
	湖南省
	复合硅酸盐水泥
	株化
	P.C32.5
	2011-04-10/077
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	199
	中材株洲水泥有限责任公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	中材
	P.O42.5
	2011-04-24/SPO095
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	200
	华新水泥（株洲）有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	华新堡垒
	P.O42.5
	2011-04-24/QS-PO52.4-20110189
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	201
	长沙河田白石建材有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	白石
	P.O42.5
	2011-04-23/X2-018
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	202
	长沙五江建材实业有限公司
	湖南省
	复合硅酸盐水泥
	五江
	P.C32.5
	2011-04-23/23#
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	203
	湘潭市潭州水泥有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	潭州
	P.O42.5
	2011-04-26/176
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	204
	湖南湘乡建成水泥有限公司
	湖南省
	复合硅酸盐水泥
	建成
	P.C32.5
	2011-04-25/B079
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	205
	湖南湘乡成美水泥有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	棋梓桥
	P.O42.5
	2011-04-25/840
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	206
	湖南长沙天山水泥有限公司
	湖南省
	复合硅酸盐水泥
	金屛
	P.C32.5
	2011-04-15/C0411
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	207
	湖南浏阳南方水泥有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	兆山
	P.O42.5
	2011-04-20/S2173
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	208
	长沙县跳马涧建材有限公司
	湖南省
	复合硅酸盐水泥
	印山台
	P.C32.5
	2011-04-22/C04-16
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	209
	湖南恒宇建材有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	鑫煜
	P.O42.5
	2011-04-27/S404-23#
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	210
	双峰海螺水泥有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	海螺
	P.O42.5
	2011-04-25/P4Q1022
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	211
	湖南韶峰南方水泥有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	韶峰
	P.O42.5
	2011-04-25/P.O.4110424
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	212
	湖南印山实业集团印山台水泥有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	印山台
	P.O42.5
	2011-04-16/2011-A-68
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	213
	湖南华新湘钢水泥有限公司
	湖南省
	矿渣硅酸盐水泥
	华新堡垒
	P.S.B32.5
	2011-04-27/BZ-P.S.B32.5-20110009
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	214
	湖南隆回南方水泥有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	韶峰
	P.O42.5
	2011-04-26/S2039
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	215
	邵阳南方水泥有限公司
	湖南省
	普通硅酸盐水泥
	宝庆
	P.O42.5
	2011-04-25/S0043
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	216
	湖南新邵云岩水泥有限公司
	湖南省
	复合硅酸盐水泥
	云岩
	P.C32.5
	2011-04-22/2011-69
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	217
	兴业葵阳海螺水泥有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	海螺牌
	P.O 42.5
	2011-04-11/P4Q10083
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	218
	陆川县田龙水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	田龙
	P.O 42.5
	2011-04-04/4-11
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	219
	广西龙珠股份有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	龙珠牌
	P.O 42.5
	2011-04-04/4-4
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	220
	北流海螺水泥有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	海螺牌
	P.O 42.5
	2011-04-10/P410053
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	221
	玉林市第一水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	皇宫牌
	P.O 42.5
	2011-04-05/4-12
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	222
	北流市虎威水泥有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	虎头牌
	P.O 42.5
	2011-04-06/40408
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	223
	广西北流市新城水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	猛鹰牌
	P.O 42.5
	2011-04-01/4-1
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	224
	北流市蟠龙水泥厂
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	蟠祥
	P.C 32.5
	2011-03-29/3-5
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	225
	广西岑溪市福星建材有限公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	狮王牌
	P.C 32.5
	2011-04-07/4-10
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	226
	岑溪市桂岑水泥有限公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	富杰牌
	P.C 32.5
	2011-04-07/55
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	227
	广西梧州市万凌水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	鸳鸯江牌
	P.O 42.5R
	2011-04-08/R0401
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	228
	贺州市平桂飞碟水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	西湾牌
	P.O 42.5
	2011-04-06/F15
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	229
	贺州市金晖水泥有限责任公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	东珠牌
	P.C 32.5
	2011-04-14/HP-95
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	230
	贺州鑫峰建材物资有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	金都牌
	P.O 42.5
	2011-04-05/K023
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	231
	广西桂林银镙建材有限责任公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	代代强
	P.C 32.5
	2011-04-15/A41
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	232
	广西华宏水泥股份有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	华宏
	P.O 42.5
	2011-04-15
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	233
	华润水泥（南宁）有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	红水河
	P.O 42.5
	2011-04-16
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	234
	广西马山县红山水泥有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	大力士牌
	P.O 42.5
	2011-04-10
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	235
	广西八宝水泥有限责任公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	八宝牌
	P.C 32.5
	2011-04-14/0414
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	236
	广西来宾市红河水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	西羊牌
	P.O 42.5
	2011-04-06/4-3
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	237
	广西壮族自治区柳江县水泥厂
	广西自治区
	矿渣硅酸盐水泥
	名都牌
	P.S.A 32.5
	2011-04-11/2011-4-15
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	238
	广西鱼峰水泥股份有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	鱼峰牌
	P.O 42.5
	2011-04-19/P3040
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	239
	柳州正菱鹿寨水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	正菱
	P.O 42.5
	2011-04-15/X024
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	240
	广西柳州鹿寨金利水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	通宝
	P.O 42.5
	2011-04-18/P039
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	241
	广西鹿寨英山水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	飞鹰牌
	P.O 42.5
	2011-04-15/4033
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	242
	桂林市临桂县又一村水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	又一村
	P.O 42.5
	2011-04-02/A05
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	243
	桂林鲁山建材联合有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	驼山
	P.O 42.5
	2011-04-16/P231
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	244
	灵川县水泥厂
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	盘古
	P.C 32.5
	2011-04-16/081
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	245
	广西桂林灵川水泥股份有限公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	师狮
	P.C 32.5
	2011-04-07/0104
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	246
	桂林市奇峰水泥有限公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	芦笛牌
	P.C 32.5
	2011-04-17/P066
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	247
	桂林恭城财茂水泥有限公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	茶江牌
	P.C 32.5
	2011-04-16/0416
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	248
	防城港市四方山水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	昌菱
	P.O 42.5
	2011-04-03/40403
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	249
	广西四合工贸有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	天荣牌
	P.O 42.5
	2011-04-18
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	250
	广西钦州金锋水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	悦鏵
	P.O 42.5
	2011-04-16/51
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	251
	广西钦州水泥有限责任公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	吉星牌
	P.C 32.5
	2011-04-13/B009
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	252
	广西合浦南珠水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	　
	P.O 42.5
	2011-04-05/62
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	253
	北海太平洋集团金华水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	蓝盾
	P.O 42.5
	2011-04-16/077
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	254
	横县鳌山水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	百鳌
	P.O 42.5
	2011-04-09/11-02
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	255
	广西黎塘暨阳水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	万星牌
	P.O 42.5
	2011-04-16/027
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	256
	南宁五象水泥有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	明阳牌
	P.O 42.5
	2011-04-22/4-6
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	257
	田阳金百林水泥有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	金百林
	P.O 42.5
	2011-04-18/137
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	258
	广西登高（集团）田东水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	右江牌
	P.O 42.5
	2011-04-25/SP011-157
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	259
	广西华润红水河水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	红水河
	P.O 42.5
	2011-04-27/VL-079
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	260
	台泥（贵港）水泥有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	"品"牌
	P.O 42.5R
	2011-04-27/GGA04RD11152
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	261
	华润水泥（贵港）有限公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	华润
	P.O 42.5R
	2011-04-28/MQ0045
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	262
	广西威都水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	威都牌
	P.O 42.5
	2011-04-28/4-25
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	263
	都安瑶族自治县水泥厂
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	澄波牌
	P.O 42.5
	2011-04-25/A030
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	264
	广西百龙水泥有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	都龙
	P.O 42.5
	2011-04-05/0402
	合格
	　
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	265
	重庆市鞍子水泥有限责任公司
	重庆市
	复合硅酸盐水泥
	保家
	P.C 32.5R
	2011-04-24/X150
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	266
	重庆腾辉涪陵水泥有限公司
	重庆市
	普通硅酸盐水泥
	腾辉
	P.O 42.5
	2011-04-20/SC-129#
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	267
	丰都建典水泥有限公司
	重庆市
	复合硅酸盐水泥
	建典
	P.C 32.5
	2011-04-20/C4-34
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	268
	四川眉山水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	聚能
	P.C 32.5R
	2011-04-03/134#
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	269
	眉山峨兴水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨兴
	P.C 32.5R
	2011-04-17/11-096
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	270
	眉山市东坡区峨洲水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨洲
	P.C 32.5R
	2011-04-15/B036
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	271
	眉山市峨大水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨大
	P.C 32.5R
	2011-04-18/A046
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	272
	眉山市东坡区保成建材厂
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨通
	P.C 32.5R
	2011-04-17/072
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	273
	眉山市峨红水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨红
	P.C 32.5R
	2011-04-16/C043
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	274
	四川省洪雅雅森水泥有限责任公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	雅森
	P.O 42.5R
	2011-04-18/H0247#
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	275
	成都鑫金沙建筑材料有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	如意
	P.C  32.5R
	2011-04-21/E81#
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	276
	成都市蒲江县峨兴建材有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨垒
	P.C 32.5R
	2011-04-21/C96
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	277
	四川建宏建材有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨宏
	P.C 32.5R
	2011-04-21/H103
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	278
	泸州市纳溪金马水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	上马牌
	P.C 32.5
	2011-04-19/A097
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	279
	泸州市叙永县叙强建材有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	叙强
	P.C 32.5
	2011-04-20/141
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	280
	四川金叙水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨永牌
	P.C 32.5
	2011-04-11/2011-078
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	281
	泸州丹山建筑建材有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	建桥
	P.C 32.5
	2011-04-05/D30
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	282
	叙永县叙鸿水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	叙鸿
	P.C 32.5
	2011-04-19/076#
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	283
	泸州后山长发水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	后山
	P.C 32.5
	2011-04-11/A098
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	284
	四川省古澜铁桥水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	铁桥
	P.C 32.5
	2011-04-18/169
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	285
	四川省泸州金蝉水泥厂
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	金蝉
	P.C 32.5
	2011-04-17/D090
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	286
	泸州沱江水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	沱江
	P.C 32.5
	2011-04-18/S142
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	287
	泸州兰良水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	玉蟾
	P.C 32.5
	2011-04-16/141
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	288
	泸州兰鑫水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	太平桥
	P.C 32.5
	2011-04-15/2011-51
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	289
	峨眉山市金都实业有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	金峨
	P.C 32.5R
	2011-04-14/C030
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	290
	峨眉山市金九水泥厂
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	金久
	P.C 32.5R
	2011-04-16/C028
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	291
	四川金顶（集团）峨山水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨山
	P.C 32.5R
	2011-04-15/2031
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	292
	四川峨胜水泥集团股份有限公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	峨胜
	P.O 42.5
	2011-04-16/JFS4110118
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	293
	四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	峨眉山
	P.O 42.5R
	2011-04-19/A0647
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	294
	四川峨眉山佛光水泥有限公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	佛光
	P.O 42.5R
	2011-04-20/4188
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	295
	四川峨眉山通海特种水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	雄秀
	P.C 32.5R
	2011-04-15/048
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	296
	四川嘉华企业(集团）股份有限公司嘉华水泥总厂
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	山牌
	P.O 42.5
	2011-04-15/FS4054
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	297
	四川省泸州散装水泥粉磨站
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	宏宸
	P.C 32.5
	2011-04-16/F77
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	298
	乐山市三和水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	杨湾
	P.C 32.5R
	2011-04-19/P-089
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	299
	四川德胜集团水泥有限公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	德威
	P.O 42.5R
	2011-04-17/0141
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	300
	四川夹江规矩特性水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	规矩
	P.C 32.5R
	2011-04-06/TC6
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	301
	夹江峨顶水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨顶
	P.C 32.5R
	2011-04-14/035
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	302
	夹江县峨威水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	峨建
	P.C 32.5R
	2011-04-15/E4-10
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	303
	四川利森建材有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	利森
	P.C 32.5
	2011-04-25/C3-107
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	304
	大邑显明西岭水泥有限公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	府河
	P.O 42.5R
	2011-04-26/DR4026#
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	305
	都江堰拉法基水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	拉法基牌
	P.C 32.5R
	2011-04-28/K-075
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	306
	四川亚东水泥有限公司
	四川省
	硅酸盐水泥
	洋房牌
	P.Ⅱ52.5R
	2011-04-28/PⅡ5-11-0012R
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	307
	四川沽竹水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	沽竹
	P.C 32.5
	2011-04-24/4-39
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	308
	华新水泥（渠县）有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	华新堡垒
	P.C 32.5R
	2011-04-24/BZ-PC32.5R-2011-0116
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	309
	达州海螺水泥有限责任公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	海螺
	P.O 42.5
	2011-04-25/P4L10022
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	310
	华新水泥（万源）有限公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	华新堡垒
	P.O 42.5
	2011-04-24/BZ-P.O42.5-20110024
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	311
	万源市大巴山水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	华新堡垒
	P.C 32.5
	2011-04-24/P.C1-056
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	312
	中铁二十三局集团川东水泥有限公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	华蓥山
	P.O 42.5R
	2011-04-21/C0287
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	313
	四川省旭阳水泥有限责任公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	洲河
	P.C 32.5
	2011-04-22/F156
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	314
	达州市新建水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	沽竹
	P.C 32.5
	2011-04-24/B11-4-30
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	315
	达州利森水泥有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	利森
	P.C 32.5
	2011-04-24/C3-061
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	316
	四川国大水泥股份有限公司
	四川省
	普通硅酸盐水泥
	国大基业
	P.O 42.5R
	2011-04-30/4048
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	317
	绵阳市扶活建材有限公司
	四川省
	复合硅酸盐水泥
	凯峻
	P.C 32.5R
	2011-04-30/B5-2
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	318
	贵州渝贵水泥有限公司
	贵州省
	普通硅酸盐水泥
	金黔
	P.O 42.5
	2011-04-01/A128
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	319
	贵阳市麟山水泥厂
	贵州省
	复合硅酸盐水泥
	麟山
	P.C 32.5
	2011-04-25/2011-F-110
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	320
	桐梓县群峰水泥厂
	贵州省
	复合硅酸盐水泥
	成良牌
	P.C 32.5
	2011-04-21/37#
	合格
	　
	四川省产品质量监督检验检测院

	321
	商洛尧柏龙桥水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	尧柏
	P.O 42.5
	2011-04-11/B35
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	322
	商洛君隆实业有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	商山
	P.C 32.5
	2011-04-01/V74
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	323
	商洛商山（集团）水泥有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	商山
	P.C 32.5
	2011-04-01/S73
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	324
	商洛尧柏秀山水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	尧柏
	P.O 42.5
	2011-04-08/X1017
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	325
	安康市尧柏水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	尧柏
	P.O 42.5
	2011-04-14/BS054
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	326
	西安蓝田尧柏水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	尧柏
	P.O 52.5R
	2011-04-14/ES031
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	327
	陕西省商南县秦东集团东岗水泥厂
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	层峰
	P.C 32.5
	2011-04-08/C131
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	328
	神木县煤建水泥有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	煤海
	P.C 32.5
	2011-03-17/W-5
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	329
	陕西北元化工集团有限公司
	陕西省
	粉煤灰硅酸盐水泥
	B Y
	P.F 32.5
	2011-04-16/uu005
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	330
	榆林蒙西水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	蒙西
	P.O 42.5R
	2011-04-10/010
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	331
	榆林恒源利尔新型建材科技有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	草原
	P.O 42.5
	2011-04-17/SP4030
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	332
	神木县锦龙水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	锦界
	P.O 42.5
	2011-03-01/D-005
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	333
	陕西省府谷县大庄水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	大庄
	P.O 42.5
	2011-04-12/T-014
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	334
	神东天隆集团府谷天桥水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	天桥
	P.O 42.5
	2011-04-10/0-16
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	335
	咸阳天喜建材有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	天柱
	P.C 32.5R
	2011-04-20/B072#
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	336
	礼泉秦岭水泥有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	秦岭
	P.C 32.5R
	2011-04-22/B066
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	337
	咸阳菊花水泥有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	菊花
	P.C 32.5R
	2011-04-22/F163
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	338
	陕西声威建材集团有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	声威
	P.O 42.5
	2011-04-24/JDS11-152
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	339
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	盾石
	P.O 42.5
	2011-04-23/JY-11-DS-D04N-1-0145
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	340
	陕西盛大建材有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	斛山
	P.O 42.5R
	2011-04-23/SA185
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	341
	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	秦岭
	P.O 42.5R
	2011-04-28/4W-034
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	342
	陕西满意水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	满意
	P.O 42.5
	2011-05-02/N-1190
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	343
	铜川声威建材有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	声威
	P.O 42.5
	2011-05-01/TDS11-258
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	344
	耀州区轩辕水泥厂
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	轩辕
	P.C 32.5R
	2011-05-01/B-079
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	345
	陕西铜川华山水泥有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	华山
	P.C 32.5R
	2011-04-27/D40
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	346
	陕西耀州水泥股份有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	三秦
	P.C 32.5R
	2011-04-29/C094
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	347
	陕西铜川声威特种水泥有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	东风
	P.C 32.5
	2011-05-05/C074
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	348
	陕西勉县温泉水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	西城
	P.O 42.5
	2011-05-04/W16
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	349
	汉中勉县尧柏水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	尧柏
	P.O 42.5
	2011-05-06/BS095
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	350
	陕西勉县天荡水泥厂
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	天荡山
	P.O 42.5
	2011-05-04/P424
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	351
	中材汉江水泥股份有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	中材
	P.O 42.5
	2011-05-08/C4055
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	352
	汉中市汉江水泥厂
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	汉钟
	P.C 32.5
	2011-05-04/A093
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	353
	汉中胶东水泥有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	梁山
	P.C 32.5
	2011-05-04/CA76
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	354
	陕西三星建材有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	太星月
	P.C 32.5R
	2011-05-06/A128
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	355
	略阳县象山水泥有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	象山
	P.C 32.5R
	2011-05-05/M097
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	356
	西安西京水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	西京
	P.O 42.5R
	2011-05-10/SO3-135
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	357
	汉中市阳春建材有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	阳春
	P.C 32.5
	2011-05-06/A073
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	358
	冀东水泥凤翔有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	盾石
	P.C 32.5R
	2011-05-12/NC3R20273
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	359
	宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	众喜
	P.C 32.5
	2011-05-07/JA11113
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	360
	千阳海螺水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	海螺
	P.O 42.5
	2011-05-11/P410080
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	361
	宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	众喜
	P.O 42.5
	2011-05-10/FH167
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	362
	陕西社会水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	社会
	P.O 42.5
	2011-05-13/RK127
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	363
	陕西石头河水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	秦龙
	P.O 42.5
	2011-05-05/X033
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	364
	陕西富平水泥有限公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	富骊
	P.O 42.5
	2011-05-18/W133
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	365
	陕西尧柏特种水泥有限公司蒲城分公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	尧柏
	P.O 42.5
	2011-05-16/A52026
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	366
	陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司
	陕西省
	普通硅酸盐水泥
	尧峰
	P.O 42.5
	2011-05-12/F-27
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	367
	陕西省蒲城县恒达水泥有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	八水
	P.C 32.5
	2011-04-25/A048
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	368
	蒲城永峰水泥有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	永峰
	P.C 32.5R
	2011-05-17/B193
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	369
	陕西蒲城洛东水泥有限公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	洛东
	P.C 32.5
	2011-05-10/A008
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	370
	蒲城坞坭水泥有限责任公司
	陕西省
	复合硅酸盐水泥
	荔北
	P.C 32.5
	2011-05-10/A0146
	合格
	　
	陕西省产品质量监督检验所

	371
	新疆金龙水泥有限公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	旋龙
	P.C32.5
	2011-04-22/F10080
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	372
	伊犁南岗建材（集团）有限责任公司伊犁水泥厂
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	黄鸭
	P.C32.5
	2011-04-21/YL-E092
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	373
	伊犁南岗建材（集团）有限责任公司南岗水泥厂
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	黄鸭
	P.C32.5
	2011-04-22/3E152
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	374
	伊犁南岗建材（集团）有限责任公司霍城水泥厂
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	黄鸭
	P.C32.5
	2011-04-23/3E108
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	375
	博乐南岗建材有限责任公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	黄鸭
	P.C32.5
	2011-04-23/C075
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	376
	新疆博乐市博兰水泥有限责任公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	博河
	P.C32.5
	2011-04-22/C-089
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	377
	新疆神新发展水泥有限责任公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	红柳
	P.C32.5
	2011-04-18/F-49
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	378
	新疆屯河水泥有限责任公司特种水泥厂
	新疆自治区
	普通硅酸盐水泥
	屯河
	P.O42.5
	2011-04-16/TZ14474
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	379
	新疆屯河金波水泥有限责任公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	屯河
	P.C32.5
	2011-04-18/JB10069
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	380
	新疆青松水泥有限责任公司
	新疆自治区
	普通硅酸盐水泥
	青松
	P.O42.5R
	2011-04-19/PON036
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	381
	新疆天山水泥股份有限公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	天山
	P.C32.5R
	2011-04-14/PC028
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	382
	沙湾天山水泥有限责任公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	屯河
	P.C32.5
	2011-04-18/WG110027
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	383
	石河子开发区青松天业水泥有限公司
	新疆自治区
	普通硅酸盐水泥
	天业
	P.O42.5
	2011-04-16/ICOD4-521
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	384
	天辰化工有限公司水泥分公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	天业
	P.C32.5
	2011-04-19/FT042
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	385
	新疆天龙矿业股份有限公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	博格达
	P.C32.5
	2011-04-19/C055
	合格
	　
	国家水泥质量监督检验中心

	386
	石家庄市冀力水泥厂
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	冀力牌
	P.S.B32.5
	2011-04-06/C1104010
	不合格
	氯离子
	河北省产品质量监督检验院

	387
	灵寿县松阳建材有限公司
	河北省
	矿渣硅酸盐水泥
	松阳河牌
	P.S.A32.5
	2011-04-01/C010
	不合格
	初凝时间
	河北省产品质量监督检验院

	388
	安徽东方水泥有限公司
	安徽省
	复合硅酸盐水泥
	夕阳红
	P.C32.5
	2011-05-12/080
	不合格
	氯离子
	国家水泥质量监督检验中心

	389
	广西横县恒丰建材有限责任公司
	广西自治区
	普通硅酸盐水泥
	横洲牌
	P.O 42.5
	2011-04-14/B067
	不合格
	28天抗压强度
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	390
	贺州光明水泥有限公司
	广西自治区
	复合硅酸盐水泥
	恒川牌
	P.C 32.5
	2011-04-07/A403
	不合格
	28天抗压强度
	广西壮族自治区产品质量监督检验院

	391
	天能化工有限公司水泥分公司
	新疆自治区
	复合硅酸盐水泥
	天业
	P.C32.5
	2011-04-19/F3-062
	不合格
	氯离子
	国家水泥质量监督检验中心


注：按行政区域排序。

